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［研究目的及び経過］ 

有機系断熱材を施した外壁の燃焼に

な実火災事例として、米国モンテカル

（2008 年 1 月 31 日）や中国北京 TVCC

月 9 日）等があり、これらに関する現

た結果、外壁に有機系断熱材が設置され

がりを防止する適切な対策（開口端部処

ストップの設置等）が施されていない場

材に着火すると、外壁において、通常の

得る上方向の延焼に加えて、下方向・横

熱材が低温で溶融し、下方向・横方向へ

されて燃焼していく現象）が大規模に発

にまで発展する可能性がある事が報告さ

方向の延焼は、可燃物が溶融・落下する

る現象であり、木材では通常は発生しな

 本研究では、現在建物躯体部分の耐火

上の判断を下している外断熱工法外壁に

異なる試験法を組み合わせて実施するこ

性、発熱量、火炎伝播性状等の基本的な

的に明らかにすると共に、外壁面上にお

性状の工学的な評価を可能とする新しい

行う。 

［研究内容］ 
１）断熱材の燃焼に関連する火災事例の

２）断熱材の燃焼性状の評価 

３）外断熱工法の防火性能に関する既存

４）新規試験法の提案と実施 
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［研究結果］ 
１）断熱材の燃焼に関連する火災事例の

 米国モンテカルロホテル火災（2008 年

中国北京 TVCC 火災（2009 年 2 月 9 日

を実施し（図 1・2）、断熱材の燃焼に

性状およびその問題点を把握した。 

２）断熱材の燃焼性状の評価 

コーンカロリーメータ試験（ISO5660

発熱量を測定し、着火性試験（ISO5657

火性状を確認した。 

３）外断熱工法の防火性能に関する既存

 ICAL 試験（ISO14696）等を実施して

の加熱を想定した中規模火災実験により

火性状を確認した（図 3）。 

４）新規試験法の提案と実施 

 中規模ファサード試験（ISO13785-1）

方向の燃え拡がり性状の確認が困難であ

下により加熱強度が不安定となる）を改

外壁試験体（H4,095×W1,820mm）を燃

ら噴出する火炎で焙る新しい火災実験手

外断熱工法外壁を再現した試験体を作成

実施し、その妥当性を確認した。また、

る温度・熱流束の計測に加えて、酸素消

速度を算出した。 

①  爆燃現象の発生 

 本研究で実施した実験のうち数ケース

が爆発的に燃焼して火の海になる爆燃現

際の建築火災において避けるべき事態と

確認された。 

②  発熱速度の算出 

 開口端部処理と発熱速度の関係を図

EPS 厚さの増加と共に開口端部の処理に

の影響があらわれた。 

③  試験法の妥当性・汎用性 

本研究で開発した新規試験法は、火

度・入射熱流束の計測および映像記録、

の焼失面積・発熱速度の算出によって、

の燃え拡がり性状の把握が可能であるこ

本研究で開発した試験法は、今後 ISO

信すると共に、外断熱工法以外の可燃性

機 PV パネル等）の燃焼性状に関する研

る予定である。 
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図 4 実験装置 
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図 8 開口端部の処
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図 5 爆燃現象の発生 

 

 

図 7 EPS 試験体 
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